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PLASTISOLV 842

SRODEK USUWAJACY FARBE PODCZAS DRUKU.
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OPIS PRODUKTU

PlastiSolv 842 jest przyjaznym dla $rodowiska, pozbawionym zapachu $rodkiem czyszczqcym szablony
sitodrukowe z farb uzywanych w procesie druku na tkaninach, moggcym byé uzytym w trakcie druku celem
otworzenia punktéw drukowych jak i po druku celem umycia szablonu z farby. PlastiSolv 842 usuwa farbe
bardzo szybko oraz szybko odparowuije, praktyczny przy szybkich zmianach koloréw farby, otwieraniu
punktéw drukowych oraz w czyszczeniu zaschnigtych sit.

Dane fizyczne i chemiczne

——
Wyglad i zapach transparentny plyn o zapachu cytruséw
Temperatura przechowywania 20°C
Punkt wrzenia 175°C
Cisnienie pary 0,08 mHg, 20°C
Gesfo$¢ pary ciezsza od powietrza
pH neutralne
VOC 800 graméw/ litr
Temperatura zapfonu 61°C

* Nie posiada zapachu, co czyni go o wiele bardzie| przyjaznym produktem przy zmianie koloréw

farby i przemywaniu sita w trakcie druku, jest znacznie fatwiejszy w uzyciu niz produkty tradycyjne
oparte na rozpuszczalnikach.

» Szybko wysycha, dziatajgc bezpiecznie i bezwonnie, co rézni go od tradycyjnych metod
stosowanych przy myciu sit.

* Nie zmywa ani nie uszkadza fotopolimerowych emulsji $wiattoczutych i filméw kapilarnych, co
pozwala na szybkie i fatwe czyszczenie matryc.

* Jest niepalny, co czyni go tatwiejszym w uzyciu, magazynowaniu, utylizowaniu zuzytych ciereczek
czyszczqcych w przeciwienstwie do tradycyjnych preparatéw rozpuszczalnikowych.

* Moze byé uzyty zaréwno w procesie recznym, jak i automatycznym.
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ZASTOSOWANIE DO MYCIA MATRYC
SITODRUKOWYCH

. Usuri nadmiar farby z matrycy sitodrukowe;
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. Nanies PlastiSolv 842 za pomocq butelki zraszajgcej lub automatycznego pistoletu rozpylajgcego
lub za pomocq $ciereczki dobrze nasqczonej preparatem na sito.
3. Dokfadnie wymyj sito celem usuniecia farby, uzywajqc Sciereczek bqdz ggbki i wytrzyj catq
rozpuszczonq farbe.
4. Powtérz, jesliistnieje taka potrzeba, nastepnie wytrzyi sito od strony raklowej i drukowe;
5. Sito bedzie gotowe do druku po uptywie 10-15 sekund.






